Table 7 (supplementary data). Anisotropic displacement parameters for kilchoanite

	Atom
	U11
	U22
	U33
	U23
	U13
	U12

	Ca1
	0.00699(12)
	0.01065(12)
	0.00991(12)
	0.00053(9)
	0.000
	0.000

	Ca2
	0.00655(11)
	0.00839(11)
	0.00727(11)
	0.000
	0.000
	0.00055(8)

	Ca3
	0.01124(9)
	0.00687(7)
	0.01001(8)
	-0.00149(6)
	-0.00375(7)
	0.00010(6)

	Ca4
	0.00696(8)
	0.00721(7)
	0.00783(7)
	-0.00018(6)
	0.00062(6)
	-0.00073(6)

	Si1
	0.00658(17)
	0.00511(15)
	0.00598(16)
	0.000
	0.000
	-0.00013(13)

	Si2
	0.00661(12)
	0.00527(10)
	0.00685(11)
	0.00003(8)
	-0.00017(10)
	0.00017(10)

	Si3
	0.00650(17)
	0.00613(15)
	0.00616(16)
	-0.00015(12)
	0.000
	0.000

	O1
	0.0098(3)
	0.0087(3)
	0.0073(3)
	0.0000(2)
	0.0013(3)
	0.0004(3)

	O2
	0.0064(5)
	0.0091(5)
	0.0106(5)
	0.000
	0.000
	-0.0004(3)

	O3
	0.0118(5)
	0.0061(4)
	0.0105(5)
	0.000
	0.000
	0.0003(4)

	O4
	0.0104(4)
	0.0089(3)
	0.0070(3)
	0.0000(2)
	0.0014(3)
	-0.0010(2)

	O5
	0.0069(3)
	0.0091(3)
	0.0125(3)
	-0.0010(3)
	0.0007(3)
	-0.0009(2)

	O6
	0.0097(3)
	0.0075(3)
	0.0074(3)
	0.0003(2)
	-0.0019(2)
	-0.0001(2)

	O7
	0.0096(3)
	0.0061(3)
	0.0113(3)
	-0.0001(2)
	-0.0011(3)
	0.0003(3)

	O8
	0.0089(3)
	0.0125(3)
	0.0132(4)
	-0.0055(3)
	0.0008(3)
	-0.0001(3)


