Table 10. (supplementary materials) Tetrahedral angles (°) for edgrewite and hydroxyledgrewite
	O
	T
	O
	F-dominant
	OH-dominant

	O3
	Si1
	O1
	113.60(8)
	113.56(4)

	O4
	Si1
	O1
	114.79(8)
	114.79(4)

	O4
	Si1
	O3
	105.38(8)
	105.28(4)

	O2
	Si1
	O1
	112.83(8)
	112.80(4)

	O2
	Si1
	O3
	104.25(8)
	104.43(4)

	O2
	Si1
	O4
	105.00(8)
	105.00(4)

	
	
	
	
	

	O6
	Si2
	O5
	113.52(8)
	113.48(4)

	O7
	Si2
	O5
	114.39(8)
	114.33(4)

	O7
	Si2
	O6
	105.38(8)
	105.48(4)

	O8
	Si2
	O5
	112.88(8)
	112.92(4)

	O8
	Si2
	O6
	104.30(8)
	104.36(4)

	O8
	Si2
	O7
	105.45(8)
	105.35(4)


