TABLE S3 Average content of major and minor elements of individual layer growth structures (LGS) of type 1 and 2 of nodule 32KG-5 from the CCZ (EMPA data,
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wt%)
individual laver
growth yer Mn Fe Co Ni Cu Zn Mn/Fe Ni+Cu Na Al Ca Mg K Si Ti Mo Ba Ce
description
structures
AVERAGE (n*'=27) | 21.1 17.9 044 037 022 0.09 1.19 0.59 1.52 0.88 2.07 098 034 493 130 0.03 029 0.149
d 1 £ ST.DEV. 1.76  1.37 0.06 0.1 0.05 0.01 0.17 0.14 0.20 0.12 0.15 0.11 0.03 0.62 0.26 0.02 0.03 0.037
LGS ense layer o
type 1 IOW X MEDIAN 20.8 17.6 044 035 0.21 0.09 1.13 0.58 1.54 0.85 2.11 098 034 494 136 0.03 029 0.147
yp reflectivity
MIN 181 154 035 022 0.15 0.07 0.95 0.38 1.03 067 173 081 029 376 075 b.dl** 025 0.082
MAX 252 214 054 0.62 0.38 0.10 1.51 1.00 1.81 1.16 226 1.17 039 622 1.74 0.06 036 0.261
AVERAGE (n*1=9) | 42.1 1.11 0.01 131 1.85 0.62 45.8 3.16 372 1.02 202 132 0.71 245 0.07 0.13 0.10 0.003
dendritic ST.DEV. 1.70 0.75 0.01 029 037 0.12 14.0 0.61 0.32 036 0.16 0.22 021 048 0.06 0.02 0.01 0.008
LGS growth
t 2] structure of MEDIAN 421 086 bdl* 138 196 0.63 48.5 3.32 381 089 206 13 0.64 236 0.05 0.12  0.10 b.dl*
yYpe 2. high
2 2
reflectivity MIN 38.8 0.75 b.dl* 0.84 1.11 042 12.5 1.96 3.18 056 1.77 1.09 0.57 149 0.04 0.11 0.08 b.d.l*
MAX 446 3.1 0.02 177 229 0.76 56.5 3.81 418 1.66 223 175 125 3.04 0.23 0.17 0.12 0.025
AVERAGE (n*'=8) | 47.9 025 0.01 0.51 081 0.64 322 1.32 293 024 194 174 087 0.69 0.03 0.08 0.11 0.008
dense growth ST.DEV. 1.64 020 0.01 029 033 0.13 211 0.61 0.33 023 0.05 0.1 006 091 0.01 0.01 0.01 0.011
LGS structure of
high MEDIAN 482 0.13 001 044 0.71 0.68 363 1.14 301 0.15 194 176 0.88 029 0.03 0.08 0.1 b.dl*
type 2.2 reflectivity, , )
low Ni+Cu MIN 447 0.07 b.dI* 027 0.54 041 82.7 0.84 228 0.02 1.89 155 0.79 0.05 0.02 0.06 0.08 b.d.l*
Max 499 054 003 1.15 1.54 0.78 667 2.69 337 06 205 1.84 095 271 0.04 0.09 0.13 0.023
AVERAGE (n*'=29) | 462 033 0.02 202 261 038 235 4.63 295 0.68 1.8 186 085 093 0.04 0.07 0.15 0.002
Dense growth ST.DEV. 1.28 0.23 0.02 032 027 0.07 191 0.45 0.21 0.29 0.08 0.13 0.11 081 0.02 0.01 0.04 0.006
LGS structure of
high MEDIAN 464 032 002 2.02 262 0.37 145 4.601 295 059 182 185 0.84 0.89 0.03 0.06 0.16 b.dl*
type 2.3 reflectivity, 2 *2 #2
high Ni+Cu MIN 429 0.06 b.dl 141 166 022 41 3.83 26 022 152 1.64 0.61 0.03 bdl 0.05 0.09 b.dl
MAX 480 1.10 0.11 2.61 3.00 0.49 826 542 348 1.62 191 223 1.17 343 0.12 0.10 024 0.02
AVERAGE (n*'=5) | 456 0.54 0.04 158 199 023 97.9 3.56 198 0.72 134 2.18 0.89 1.12 0.04 0.06 042 0.008
th
Grow £ ST.DEV. 1.30 0.19 0.01 023 0.02 0.01 50.4 0.22 0.10 024 0.05 0.2 0.04 0.60 0.01 0.01 0.04 0.005
LGS strucFure 0
type 2.4 hlg.h. MEDIAN 450 0.66 004 1.59 198 0.23 67.9 3.57 1.94 0.82 134 219 087 1.16 0.04 0.05 040 0.006
ype 2. reflectivity,
near core MIN 446 026 003 125 196 0.22 65.0 3.25 1.92 031 128 197 0.85 041 0.02 0.04 039 0.003
MAX 47.7 0.69 006 1.79 2.01 0.24 183 3.79 2.16 091 140 240 093 198 0.05 0.08 0.49 0.016

*'n = number of analyses; *’b.d.1 = below detection limit





