Table 12. (for deposit) Ca to framework O and Ca to H2O molecule distances (Å).  

	Sample
	IG_HT_-100
	IG_GOOSb_RT
	IG_HT_Month_25
	IG_Heating_150
	IG_HT_200
	
	IG_HT_425

	Heated to (°C)
	25
	25
	25
	150
	200
	
	425

	Measured at (°C)
	-100
	25
	25
	-100
	-100
	
	425

	Ca-O3
	2.411 (2)
	2.426 (2)
	2.420 (4)
	2.403 (2)
	
	Ca1-O1
	2.404 (3)

	Ca-O12
	2.446 (2)
	2.513 (2)
	2.504 (4)
	2.435 (2)
	2.454 (12)
	Ca1-O3
	2.419 (4)

	Ca-O15
	
	
	
	
	2.440 (12)
	Ca1-O6
	2.452 (3)

	Ca-O4B
	
	
	
	
	2.502 (12)
	Ca1-O2
	2.476 (4)

	Ca-O14
	
	
	
	
	2.675 (12)
	Ca1-O16
	2.564 (3)

	Ca-O11B
	
	
	
	
	3.034 (14)
	Ca2-O3
	2.21 (3)

	Ca1b-OA2F
	
	
	
	
	2.18 (3)
	Ca2-O6
	2.42 (3)

	Ca1b-OS1F
	
	
	
	
	2.31 (2)
	Ca2-O2
	2.63 (4)

	Ca1b-O3B
	
	
	
	
	2.388 (12)
	Ca2-O1
	2.64 (7)

	Ca1b-O2
	
	
	
	
	2.511 (11)
	Ca2-O16
	2.67 (4)

	Ca1b-O4
	
	
	
	
	2.514 (13)
	Ca2-O12
	3.05 (8)

	Ca1b-O12B
	
	
	
	
	3.08 (2)
	
	

	W1
	2.330 (3)
	2.391 (3)
	2.383 (5)
	2.317 (3)
	2.312 (17)
	
	

	W2
	2.321 (3)
	2.321 (3)
	2.316 (6)
	2.323 (3)
	2.61 (4)
	
	

	W3
	2.454 (18)
	2.436 (3)
	2.382 (6)
	
	
	
	

	W4
	2.276 (6)
	2.397 (4)
	2.462 (6)
	2.315 (3)
	2.34 (3)
	
	

	W5
	2.328 (3)
	2.362 (3)
	2.371 (5)
	2.327 (3)
	2.41 (4)
	
	


